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1 Aufbau eines LN2-Behaélters Typ 26 bis 29 B und B-E

1.1 Beschreibung
Der Behalter besteht aus zwei Teilen:

a) dem Innenbehadlter aus Borosilikatglas 3.3 zur Lagerung von LN2, CO2
oder anderen Kihimitteln oder Flissigkeiten von plus 150°C bis -196°C

b) dem AuBenschutzbehélter aus blau beschichtetem Blech oder Edelstahl mit
Tragegriff, Spannverschliisse und Deckel.

1.2 Der Glas-Innenbehéalter mit technischen Daten

Der Innenbehélter besteht aus Borosilikatglas 3.3 nach DIN/ISO 3585 (DURAN).
Das Glas weist folgende Eigenschaften auf:

Chemische Eigenschaften Wasserbestandigkeit : nach DIN - ISO 719 (98°C)
Wasserbestandigkeit : nach DIN-ISO 720 (121°C)
Saurebestandigkeit : nach DIN - ISO 1776
Laugenbestandigkeit : nach ISO 695 - A2

Optische Eigenschaften Spektralbereich, in dem die: 310 - 200 nm
Absorption vernachlassigbar ist.

Physikalische Eigenschaften linearer Ausdehnungskoeffizient :
3,3 x 106 1/K (bei 20-300°C)
3
Dichte : 2,23 g/cm
spezifische Warmekapazitat : 910 J/kg K
Transformationstemperatur : 525 °C

Zulassige Betriebsbedingungen fir den Glas-Innenbehalter ohne Deckel

Temperaturbereich Dewar - 196 bis + 150 °C
Druckbereich drucklos

Standard-Dewargefalie sind fur den Einsatz von flissigem und gasférmigem Helium
nicht geeignet.

Normen und Richtlinien
Die von KGW-ISOTHERM hergestellten Standard-Dewargefalie aus Glas werden unter

Beriicksichtigung der ,,Richtlinie liber Druckgerate®, Richtlinie 97/23 EG, (N4 mit
Anlage 1) und gemal der DIN EN ISO 16496 "Geréate mit Vakuumisolierung" hergestellt.
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1.3.1 Die Schutzumhillung Typ B (Blech blau beschichtet)

Der Blech-AuRenbehélter ist ein reiner Schutzbehalter, der den Glas-
Innenbehalter gegen mechanische Einwirkungen schitzt.

1.3.2 Die Schutzumhillung Typ B-E (Edelstahl geburstet)
Der Edelstahl-Aufenbehalter ist ein reiner Schutzbehélter, der den Glas-

Innenbehalter gegen mechanische Einwirkungen schitzt.

Zulassige Betriebsbedingungen fir die Schutzhille und des Deckel

Einsatztemperatur der Schutzumhullung bis + 80 °C

Einsatztemperatur des Deckels -196 bis + 80 °C

1.4 Abmessungen und Verbrauchsdaten von Dewargefal3en Typ 26 bis 29 B
oder B-E
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Technische Angaben

Typ

26 B und
27 B und
28 B und

B-E
B-E
B-E
29 B und B-E

max. Inhalt

ca.[ L]

A OWNBEF

Typ max. Inhalt Gewicht

ca.[L] ca.[ kg ]
26 1 1,5
27 2 2,3
28 3 2,8
29 4 3.3
Typ Artikel Nr.
26 B 1211
27 B 1212
28 B 1213
29B 1214
Typ Artikel Nr.
26 B-E 1221
27 B-E 1222
28 B-E 1223
29 B-E 1224

KGW-ISOTHERM
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A

100
138
138
138

120
160
160
160

Standzeit LN2

ca.[h]

17
23
40
71

132
170
170
170

D E
mm mm
150 215
170 245
230 305
310 385
Verdampfungsrate
ca.[L/d]
1,2
1,9
1,6
1,4
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Aufstellungsanweisungen

2.1 Vorsichtsmalinahmen bei der Aufstellung des Behalters.

Vor der Aufstellung oder dem ersten Einsatz des Behélters sind die in Punkt 7
aufgefuhrten Sicherheitsvorschriften einzusehen und anzuwenden.

Es wird insbesondere auf folgende wichtige Punkte hingewiesen:
a) Tragen von entsprechender Schutzausristung.

b) Stickstoff ist weder giftig noch entflammbar, kann jedoch in
geschlossenen Raumen zu Sauerstoffmangel fuhren.

Es wird daher empfohlen, Flussiggas enthaltende Behalter (insbesondere wenn
das verflissigte Gas in einen anderen Behalter umgefullt wird) nur an einem
ausreichend belufteten Ort einzusetzen.

Behalter stets mit dem mitgelieferten Deckel verschliel3en.

Dabei ist darauf zu achten, dass beim Einsatz von gasenden Stoffen wie CO2
oder LN2 ein Entgasungsloch in den Deckel gebohrt wird, damit sich kein
Uberdruck in Behalter bilden kann.

Den Behalter immer standsicher auf dem Arbeitstisch platzieren. Darauf achten,
dass er nicht zu nahe an der Tischkante aufgestellt wird. Beim Transport Uber
Treppen vermeiden Sie die GefalRe von Hand zu transportieren, da eine Treppe
immer eine Stolpergefahr darstellt und somit beim Stolpern Flussigkeit
entweichen kdnnte. Verwenden Sie daher aus Sicherheitsgrinden einen
Aufzug.

Tragen Sie den Behalter immer am Tragegriff und vermeiden Sie beim

Transport den Behélter zu schwingen, da hierbei z.B. LN2 herausspritzen
kdnnte.
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3. Gebrauchsanweisung

3.1 Transport

Die zylindrische DewargefalRe durfen nur fur den innerbetrieblichen Transport
eingesetzt werden. Eine ADR-Zulassung fur den Stral3entransport ist nicht
vorhanden.

Beim Transport sind die Schutzhandschuhe, Schutzbrille und gegebenenfalls

Schutzkleidung zu tragen. Weitergehende innerbetrieblich Sicherheitshinweise
oder Richtlinien der BG sind dartber hinaus einzuhalten.

3.2 Handhabung

Die Behalter wurden so ausgelegt, dass der Glaseinsatz gegenuber

unvermeidbaren leichten StéRen bei der Handhabung nicht beschadigt wird.

Um jedoch die LN2 oder CO2 - Verdampfung niedrig zu halten und eine lange

Lebensdauer des Glasbehélters sicherzustellen, wird dringend empfohlen:

a) heftige St6RRe zu vermeiden.

b) den Behalter immer in aufrechter Position transportieren.

c) den Behalter so zu transportieren, dass starke mechanische Einflisse
vermieden werden.

3.3 Prufung vor Inbetriebnahme

Vor dem Einsatz eines Dewargefalies muss der Betreiber dieses auf

Oberflachenverletzungen wie Kratzer, Risse oder Anschlagstellen im Glas hin

untersuchen. GefalRe mit Oberflachenverletzungen diurfen nicht eingesetzt

werden, da bei thermischer oder mechanischer Beanspruchung das Gefaf

implodieren kann.

3.4 Befullung und Entnahme

Bei der Handhabung mit Flissiggasen sind generell Schutzhandschuhe,
Schutzkleidung und Schutzbrille zu tragen.
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3.4.1 Befillung

Die Fullung des Behélters mit LN2 erfolgt tber:

a) einem Beflllschlauch mit Phasenseparator, der in den Behalter
eingefihrt wird. Es ist darauf zu achten, dass der Befulldruck im
Schlauch nicht tber 1,5 bar ist, so dass der Schlauch sicher und ruhig
wahrend des Befullvorgangs im Behélterhals liegt. Der Schlauch darf die
Glaswand nicht beschadigen. Den Schlauch gegebenenfalls sichern.

b) einen Befulltrichter, der auf den Hals des Gefalies gesetzt wird. In
diesen Befulltrichter wird ein Befullschlauch eingebracht und
gegebenenfalls gesichert, so dass eine Berihrung des Glasgefales
durch den Beflllschlauch oder den Phasenseparator ausgeschlossen
werden kann.

Beim Beflllen des Behélters mit CO2 ist darauf zu achten, dass das CO2
vorsichtig in den Behaélter eingebracht wird. Eine Oberflachenbeschadigung
des Glases ist unbedingt zu vermeiden.

3.4.2 LN2-Entnahme

Der Deckel wird vom Behélter abgenommen und der Behélter wird am
Tragegriff der Schutzumhillung angehoben. Am Boden der Schutzumhuillung
ist eine Griffkante, an dem der Behalter gekippt werden kann, so dass ein
sicheres Handtieren und Umfillen des LN2 oder einer anderen Flussigkeit
moglich ist.

4 Wartung

Die Behalter sind weitgehend wartungsfrei.

Nur die Prafung, wie unter Punkt 3.3 beschrieben, sollte durchgefiuhrt werden.
Bei starker Verformung der Schutzumhtllung ist das Glas-Dewargefal3 aus der
Schutzumhillung auszubauen und auf Kratzer oder andere mechanische
Beschéadigungen zu prufen.
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5 Kontrolle der Verdampfungsmenge von LN2

Die Kontrolle der Verdampfungsmenge von z.B. LN2 erfolgt durch Wiegen des
Behalters mit Flussigstickstoffinhalt. Hierzu muss eine Waage vorhanden sein,
deren Ablesebereich dem Gewicht des beflllten Behalters entspricht und die
mit ausreichender Genauigkeit wiegt.

Verfahren:

Behalter mit seinem Deckel (Deckel besitzt eine Abgasbohrung) verschlielZen.
Leeren Behalter wiegen. (M1)

Behalter mit Flissigstickstoff fillen und 1 Stunden warten, bis die Temperatur
des Behaélters sich stabilisiert hat. AnschlieRend komplett auffullen.

Vollen Behalter wiegen. (M2)

Jede Stunde das Gewicht ablesen. Vom Wiegeergebnis das Gewicht des leeren
Behalters M1 abziehen und die Daten notieren. Somit erhalt man eine
Datenreihe, aus der man den durchschnittlichen Gewichtsverlust in Gramm pro
Stunde Uber den gemessenen Zeitraum ermitteln kann. Wird dieser Wert mit
dem spezifischen Gewicht von LN2 ca. 800Gramm =1 Liter umgerechnet, so
erhalt man die durchschnittliche Verdampfungsrate pro Stunde.

Anmerkung:

Damit die Messung reproduzierbar ist, muss der Raum unter einer konstanten
Temperatur von 20°C stehen und der Atmospharendruck wéhrend des
Messintervalls stdndig 1013 mbar betragen. Zustand und Alter des Behalters
beeinflussen naturlich die Verdampfungsmenge betrachtlich.
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6 Ersatzteile und Zubehor

Typ Schaumstoff Montagegummi Deckel

Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.
26 1943 1930 1932
27 1944 1931 1933
28 1944 1931 1933
29 1944 1931 1933
Typ Tragebugel

Art. Nr. Art. Nr.
26 1934 Gummi fur Deckel Typ 26 1935
27 1937 Gummi fur Deckel Typ 27 - 29 1936
28 1937 Montagegummi pro Meter 1981
29 1937 Spannverschluss 1921

KGW-ISOTHERM
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Montageanleitung ftr Dewar-Transportgefalie

Typ: 26 bis 29 B/ B-E

Sicherheitshinweis

Beim Einsetzen von Dewargefaf3en sind Gesichtsschutz und Schutzhandschuhe zu
tragen!

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Das fur die vorhandene Schutzumhdallung (Nr. 4) gelieferte Dewargefald Typ A (Nr.
1) ist vor dem Einbau auf Transportbeschadigung (Kratzer, Risse oder
Anschlagstellen) hin zu Gberprifen.

Zuerst wird der Auflage- oder Stol3puffer (Nr. 3) aus Latizell in die
Schutzumhiillung eingelegt.

Das Profilgummi (Nr. 2) wird auf dem Rand der Schutzhilse ausgerichtet und
anschlieBend mit Seifenwasser oder Spilmittel befeuchtet. Damit wird der
Reibungswiderstand zwischen Schutzhilse und Dewargefald vermindert.

Das Dewargefald wird langsam und vorsichtig in das Gummi eingefihrt, bis der
Rand des GefaRes (Einschmelzung) ca. 10 mm dber die Schutzhiilse
herausschaut.

Wichtig: Es miuissen bei der Reparatur unbedingt Schutzhandschuhe und
Gesichtsschutz getragen werden!

Den Deckel auf das Dewargefald legen um das Glas damit in die Huilse zu driicken
und dabei das Gefald mit den Spannverschliissen verschliel3en.

Das Gefal3 soll ca. 10 Stunden bei Raumtemperatur trocknen. Danach ist das
Gefal3 wieder einsatzbereit.
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KGW-ISOTHERM

1) Glas Dewargefald

2) Profilgummi

3) Latizel StoR3puffer

4) Schutzhilse mit Griff,
Spannverschlisse und Deckel
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1 ALLGEMEINES

Im vorliegenden Text sind die allgemeinen Richtlinien zum Arbeitsschutz zusammengestellt.

In der Nahe von Flussigstickstoff sind die folgenden Anweisungen unbedingt zu beachten.
Der

Umgang mit Gasen ist gefahrtrachtig. Es sind einige Vorsichtsmal3nahmen zu treffen,
insbesondere bei:

- Sauerstoffmangelsituationen
- kryogenen Verbrennungen

- Explosionsgefahr

- Sauerstoffanreicherung

Alle Anwender missen, nachdem sie Uber die Gefahren und Umweltbedingungen aufgeklart
wurden, in der Lage sein, mit fllissigem Stickstoff gefahrlos zu arbeiten.

2 SICHERHEITSHINWEISE

2.1 SAUERSTOFFMANGEL

Die Zusammensetzung der Luft in ihren Hauptbestandteilen ist nach Volumen:

Sauerstoff O, 21 %
Stickstoff N, 78 %
Argon Ar 1%

Die in der Atmosphare enthaltenen Gase sind nicht giftig, jedoch hat die Anderung der
Konzentration (insbesondere Verénderungen der Sauerstoffkonzentration) Auswirkungen auf
Lebens- und Verbrennungsvorgéange. Es ist daher unabdingbar, dass eingeatmete Luft
ausreichend Sauerstoff enthalt (> 19 %).

Der Mensch kann Veranderungen der Luftzusammensetzung nicht innerhalb der
eigentlich notwendigen Zeit erfassen, da die Bestandteile farb- und geruchlos sind.

2.1.1 Gefahren

Erstickungsgefahr besteht infolge der normalen Verdampfung des flissigen Stickstoffs,
der dabei den Sauerstoff in der Luft verdrangt. Beispiel: unter Normalbedingungen
(20° C; 1013 mbar) verdampft 1 L Flussigstickstoff zu 680 | Stickstoffgas. Die kritische
Schwelle von O, wird unschwer erreicht.

Eine Sauerstoffunterversorgung ist gefahrlich und kann Tod durch Ersticken verursachen.
Die Reaktion des Organismus auf Sauerstoffunterversorgung ist je nach Person sehr
unterschiedlich. Es ist nicht moglich, genaue und allgemein gultige Angaben zu Symptomen
von Sauerstoffmangel zu machen.
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2.1.2 Ursachen

Sauerstoffmangel kann unter anderem bei folgenden Arbeiten oder Konstellationen auftreten:

- Stickstoff als Flussigkeit oder Gas

- natiirliche Verdampfung von Flissigstickstoff

- Umfillen von Flussigstickstoff

- Leckagen an Behaltern fir flissigen oder gasformigen Stickstoff
- Defekt in der Luftzufuhr oder -absaugung

- Umkippen des Behalters

Diese Liste ist nicht vollstandig.

2.1.3 Empfehlungen

Um der Gefahr einer Sauerstoffunterversorgung vorzubeugen, muss man:

- das Gefal unbedingt in senkrechter Stellung halten

- das Gefal? mit einem geeigneten Isolierdeckel versehen

- das Gefal3 vor direkter Sonneneinstrahlung und der Nahe von Warmequellen schiitzen

- das Gefal3 nicht im Fahrzeug transportieren

- alle Aufstellungsraume standig und angemessen beliiften

- das GefalRe vor Schlagen, Sté3en und raschen Bewegungen schiitzen

- personliche Schutzausriistung tragen (geeignete Handschuhe, Schutzbrillen oder
Gesichtsschutz und Sicherheitsschuhe)

- den Sauerstoffgehalt laufend kontrollieren

- immer Sauerstoffmessgerate bei sich tragen

- das Personal schulen

Diese Liste ist nicht vollstandig.

2.1.4 Allgemeines Verhalten im Falle eines Unfalls

Man muss:

- das Umfeld zur Vermeidung von Folgeunféllen sichern

- rasch handeln: Retter missen MaRhahmen zum Selbstschutz ergreifen (Atemschutzgeréat)
- Verletzte aus dem Gefahrenbereich bringen

- die betriebsinternen Anweisungen fur Notfélle beachten

- die betroffenen Raumlichkeiten ausreichend beltften

- die Unfallursache herausfinden

Diese Liste ist nicht vollstandig.
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2.2 KRYOGENE VERBRENNUNGEN

Flussiger Stickstoff ist sehr kalt (-196° C).
Gefal3oberflachen, die mit flissigem Stickstoff in Bertihrung waren (insbesondere beim
Beflllvorgang), kdnnen bei Kontakt mit der Haut Verbrennungen hervorrufen.

2.2.1 Gefahr

Kryogene Flussigkeiten kénnen:

- am menschlichen Kdrper Verbrennungen hervorrufen

- bestimme Werkstoffe (Metall und Plastik), die nicht besonders fur tiefe Temperaturen

geeignet sind, briichig machen
- je nach Luftfeuchtigkeit starke Nebelbildung erzeugen

2.2.2 Ursachen

Es gibt zwei Arten kryogener Verbrennungen:

2.2.2.1 Verbrennungen durch Spritzer

Bei der Handhabung von Proben, sowie allgemein bei jedem Umgang mit Flussigstickstoff,
muss man sich unbedingt vor Spritzern schitzen. Sie kénnen kryogene Verbrennungen mit
schweren Folgeschéaden hervorrufen, inshesondere an Augen und Gesicht.

2.2.2.2 Verbrennungen durch Kontakt

Kontakt der Haut mit kaltem Material ruft Erfrierungen oder kryogene Verbrennungen hervor.
Die Innenseiten der Gefal3e oder das Lagergut (Proben) darf niemals berihrt oder mit bloRRer
Hand angefasst werden.

2.2.3 Empfehlung

Um der Verbrennungsgefahr vorzubeugen, sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:

- kryogene Flussigkeiten niemals mir der Haut in Kontakt bringen

- niemals die kalten, nicht isolierten oder vereisten Wéande eines Behalters anfassen

- personliche Schutzausriistung tragen (geeignete Handschuhe, Schutzbrillen oder
Gesichtsschutz und Sicherheitsschuhe)

- das Gefal unbedingt senkrecht halten

- Personal schulen

Diese Liste ist nicht vollstandig.

2.2.4 Allgemeine Verhaltensregeln nach Spritzern von fliissigem Stickstoff

2.2.4.1 In die Augen

- Auge 15 min lang mir sehr viel Wasser ausspilen

- die betriebsinternen Anweisungen fir Notfélle beachten
- Arzt hinzuziehen
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2.2.4.2 Auf der Haut

- nicht reiben,

- wenn moglich Kleidung abnehmen oder lockern.

- nichts auf die verbrannte Stelle bringen

- die betriebsinternen Anweisungen fur Notfélle beachten
- Arzt hinzuziehen

Beide Listen sind nicht vollstandig.

2.3 EXPLOSIONSGEFAHR

2.3.1 Gefahren

Das Verdampfen von flissigem Stickstoff kann zu Uberdruck im GefaR fihren, wenn dieses
vom Kunden druckfest verschlossen wird.

2.3.2 Ursachen

Druckerhdhung im Behdlter kann zurtickzufiihren sein auf:

- unsachgemaler Aufbau (Verwendung eines fest verschlieRbaren Deckels)
- Vereisen des Halses und des Isolierdeckels

Diese Liste ist nicht vollstandig.

2.3.3 Empfehlung

Zur Vermeidung der Explosionsgefahr:

- immer geeigneten Isolierdeckel verwenden (auf Abgasoffnung achten)

- Fullstande einhalten, um Eisbildung am Isolierdeckel zu vermeiden

- Gefal in trockenen und Uberdachten R&umen aufstellen

- Luftfeuchtigkeit im Aufstellraum tberwachen

- Gefal3 regelmalig auf Ansammlung von Kondenswasser prifen

- Gefal3 regelmaRig auf Oberflachenverletzungen oder Materialbeschéadigungen prifen

Diese Liste ist nicht vollstandig.

2.3.4 Allgemeines Verhalten im Falle eines Unfalls

Siehe oben, unter 2.1.4 Sauerstoffmangel.
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2.4 SAUERSTOFFANREICHERUNG

2.4.1 Gefahren

Sauerstoffanreicherung kann die Explosions- und Brandgefahr erhéhen.

2.4.2 Ursachen

Sauerstoff kann durch den Einsatz von flissigem Stickstoff aus der Luft auskondensieren und
ebenfalls verfliissigt werden, da der Siedepunkt von Sauerstoff (ca. -183° C) tiber dem des
Stickstoffes (-196° C) liegt.

2.4.3 Empfehlung

Folgende Punkte sind bei evtl. Sauerstoffanreicherung zu vermeiden:

- nicht rauchen

- leicht entzlindliche Materialien nach Méglichkeit vom GefaR fernhalten

- alle Brandherde entfernen (offenes Feuer und Licht, Funkenbildner, Streichhdlzer,
Feuerzeuge usw.)

- Aufstellungsraume sténdig und angemessen beliiften

- Boden regelmafig reinigen

- Personal schulen

- Persdnliche Schutzausristung tragen

- Sauerstoffgehalt laufend kontrollieren

- immer Sauerstoffmessgerat bei sich tragen

Diese Liste ist nicht vollstandig.

2.5 UMGEBUNG DES GERATS

2.5.1 Raumlichkeiten

Der Raum, in dem sich das Gerat befindet, muss:

- den Betrieb ohne Gefahr fur die Mitarbeiter erlauben.

- Uber ein standig laufendes und angemessen Bellftungssystem verfiigen

- einen ebenen und nicht porésen Boden haben, der auch die Last des Gefél3es tragen kann
- fur jedermann ersichtlich tber Sicherheitsdatenblatter vom Flussigstickstoff verfiigen

- den Zutritt Unbefugter verhindern

- das sichere Befullen des Gefal3es erlauben

- die Zuganglichkeit des Gefalies fur Inspektion, Reinigung und Instandhaltung ermoglichen

Diese Liste ist nicht vollstandig.
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